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В современных условиях кластерного развития аграрного производства, 

как при конструировании, так при изготовлении и восстановлении деталей 
необходимо внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологий, а также разработка новых высокоэффективных материалов, ко-
торые отличаются повышенными физико-механическими и эксплуатацион-
ными свойствами. 
Известно [1], чем мельче зерно, тем выше предел текучести и прочность 

металла. Широкое применение в машиностроении методов упрочняющих 
покрытий [2, 3], позволяет существенно повысить свойства поверхностных 
слоев деталей, изготовленных из конструкционных материалов. Это связа-
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но, прежде всего, с тем, что поверхностный слой, как правило, определяет 
работоспособность изделия, узла и формирует необходимый уровень экс-
плуатационных свойств. Защитные покрытия позволяют не только получать 
новые свойства изделий за счет образующихся новых фаз, сочетающих вы-
сокую долговечность с достаточной надежностью, но и повышать эксплуа-
тационную стойкость деталей машин и инструментов в процессе восста-
новления изношенных поверхностей и, следовательно, снижать потреб-
ность в запасных частях [4]. 
Актуальным является снижение уровня оборотных отходов и безвоз-

вратных потерь металла. Экономически выгодным становится промышлен-
ное использование вторичного сырья при производстве изделий или их вос-
становлении с заданными свойствами [5, 6]. 
Целью данной работы является исследование свойств при восстановле-

нии деталей детонационной шихтой, содержащей различные компоненты. 
Областями применения разрабатываемой технологий наплавки являют-

ся изготовление, восстановление и упрочнение покрытий стальных деталей 
автотракторной, строительной, сельскохозяйственной, мелиоративной, бу-
ровой техники, железнодорожного транспорта, оборудования нефтехимиче-
ской, перерабатывающей промышленности. 
В качестве объекта исследований принята наплавка металлической пла-

стины, вырезанной из металла стали 45 толщиной 6мм. Из такого материала 
изготавливают широкую номенклатуру деталей в машиностроении.  
Для упрочнения использовали детонационную шихту, полученную при 

утилизации различных боеприпасов. Перед использованием ее разделяли на 
три фракции: мелкую не магнитную; мелкую магнитную и крупную, в ко-
торой имеются смешанные магнитные и не магнитные зерна. 
Для исследования влияния добавок на упрочнение наплавленного слоя 

использовали только мелкую шихту обеих типов. Не магнитная фракция 
состояла из углерода и меди, а магнитная – из окислов железа, углерода и 
небольшого количества меди. 
Для изучения влияния этих порошковых композиций на структуру и 

степень упрочнения наносили шликерные покрытия таких порошков на ос-
нове силикатного клея. 
Наплавку осуществляли проволокой ER-321 (аналог сварочной – 

СВ-06Х19Н9Т) с переплавом порошкового присадочного материала 
при t = 1550 °С. Сопоставительно изучали зоны наплавки и без введения 
детонационной шихты. 
Нанесение покрытия производили по действующей технологии. В каче-

стве защитного газа принят аргон. 
Для достижения поставленной цели, проводили анализ напряженного 

состояния и степень упрочнения оценивали неразрушающим методом кон-
троля по коэрцитивной силе, измерению микротвердости (наплавленного 
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слоя). Предварительно оценивали коэрцитивную силу после нанесения 
шликерного покрытия. Анализируя данные видно, что не магнитное шли-
керное покрытие практически не отличается от зон исходной пластины. Ко-
эрцитивная сила несколько повысилась (на 17 %) при нанесении шликерно-
го покрытия, состоящего из магнитной фракции. 
После наплавки в зонах шликерных покрытий коэрцитивная сила во 

всех случаях повышается, однако, она минимальная при введении не маг-
нитной фракции. Это характеризует меньший уровень напряжений. Макси-
мальные значения характерны для магнитной фракции. Они повышаются на 
23% по отношению к наплавке не магнитным порошком и практически воз-
растают в два раза к исходному. 
Выполнен сопоставительный анализ микротвердости при использовании 

различных порошковых композиций. 
Оценку микротвердости наплавленных слоев проводили на приборе ПМТ-3 

при нагрузке на индентор – 50г. Анализ статистических измерений показал, что 
наиболее высокий уровень достигается введением порошка не магнитной 
фракции (Н-50-269-350, среднее значение – Н-50-326). На 4 % показание ниже 
при наплавке с присадкой магнитного порошка, кроме того, эта фракция при-
садки приводит к большему разбросу показаний от Н-50-221 до Н-50-392. 
Наиболее низкие показания микротвердости характерны для зон на-

плавки без ввода модифицирующей порошковой композиции. 
Уровень микротвердости изменяется в пределах от Н-50-269 до Н-50-338 

при среднем значении Н-50-295. При этом микротвердость исходного ме-
талла без наплавки находится на уровне Н-50-120-140.  
В результате проведенных исследований на базе Научного парка «Агро-

зоовет» было установлено, что восстановление рабочего слоя деталей при 
наплавке с использованием детонационной не магнитной шихты может 
обеспечить минимизацию напряжений, а также упрочнение рабочего слоя с 
формированием достаточно однородной структуры. 
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Известно [1, 2], что экономическая целесообразность ренновации и по-

вышения ресурса деталей машин обусловлена их повторным использова-
нием, в результате которого экономия может достигать 30–35 % от общей 
стоимости ремонта. Себестоимость восстановления большинства деталей 
составляет 30–50 % и, как правило, не превышает 60–70 % прейскурант-
ных цен новых деталей, а расход металла по сравнению с изготовлением в 
20–30 раз ниже [3, 4]. Ресурс восстановленных деталей с использованием 
упрочняющих технологий увеличивается в 1,2–2,5 раза [5, 6]. При упроч-
нении новых деталей машин несколько увеличивается стоимость изделий, 
однако существенно снижаются расходы на ремонтные работы [7, 8]. 
Зарубежный опыт упрочнения и восстановления деталей сельскохо-

зяйственной и автотракторной техники, также обосновывает экономиче-
скую целесообразность вторичного использования запасных частей [9]. 
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