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Аннотация: В статье представлен обзор коррозионного разрушения сельско-

хозяйственной техники в нерабочий период. Предупреждение причин развития 
коррозии позволит повысить эксплуатационную надежность машин. 

Abstract: The article presents an overview of the corrosion destruction of agricul-
tural machinery during the non-working period. Prevention of the causes of corrosion 
will improve the operational reliability of machines. 
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Постоянный рост стоимости парка сельскохозяйственных ма-

шин в современных условиях рыночной экономики требуют от ин-
женерной службы разработки новых подходов к правилам хране-
ния, позволяющих решить основные проблемы сохранности сель-
скохозяйственной техники (СХТ). Основная проблема сохранности 
СХТ связана, прежде всего, с обслуживанием содержащихся на 
хранении машин. Так, например, около 70 % предприятий АПК не 
имеют даже обустроенных мест для хранения объектов СХТ. Более 
80 % объектов СХТ, перед их размещением на длительное хране-
ние, не подвергаются, в полном объеме, прохождению техническо-
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го обслуживания. Поэтому из года в год степень износа СХТ в не-
рабочий период лишь только растет. Высокая степень износа СХТ 
в 25 % случаев за год приводит к частичному или полному прекра-
щению выполнения определенных функций отдельных элементов 
или машины в целом, а затраты на восстановление работоспособ-
ности этих машин увеличивается в среднем на 4–5 % [1]. 

При эксплуатации любой машины, заложенная при её проекти-
ровании и производстве, надёжность реализуется такими свойства-
ми, как безотказность, долговечность и ремонтопригодность, кото-
рые могут проявиться только в процессе эксплуатации машины и 
зависят от принятой системы технического обслуживания и ремон-
та, условий и режимов работы, производственно-технической базы 
и других факторов [2]. 

Отличительной особенностью работы машины в сельском хо-
зяйстве, является её кратковременное периодическое и напряжен-
ное использование с последующим длительным хранением. При-
чем длительность работы большинства машин составляет всего 
лишь 10–15 % в течение года [3]. 

В период длительного хранения СХТ фактически находится 
под воздействием окружающей средой. Воздействие окружающей 
среды в достаточной степени оказывает влияние на развитие таких 
негативных процессов как коррозия металлов, старение высокомо-
лекулярных химических соединений и т.д. Подобные изменения, 
как правило, вызывают отрицательные последствия и ухудшают 
эксплуатационные свойства СХТ. 

Коррозия – это процесс самопроизвольного разрушения метал-
ла вследствие физико-химического взаимодействия его с окружаю-
щей средой. Коррозия в зависимости от свойств самого металла, ок-
ружающей среды и иных условий является причиной различных ви-
дов разрушений. По характеру распространения разрушений корро-
зию металла классифицируют на равномерную и неравномерную. 

К равномерной относится коррозия, при которой поражена 
примерно в одинаковой степени вся поверхность металла. Данный 
вид самопроизвольного разрушения металла очень часто равно-
мерно распространяется по всей поверхности детали. Причем в 
наибольшей степени коррозия под открытым небом представляет 
собой именно такой вид разрушения металла. 

Неравномерная коррозия – это процесс самопроизвольного 
разрушения металла, который, во-первых, гораздо более опасный, 
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чем равномерная коррозия, так как появляется и прогрессирует на 
поверхности металла в виде отдельных очагов так называемых язв, 
а во-вторых, на локальных участках поверхности металлической 
детали коррозирует достаточно глубоко, при этом вся остальная 
поверхность детали остается не поврежденной. 

Опасным видом самопроизвольного разрушения металла явля-
ется питтинговая (точечная) коррозия. Такой вид коррозии мало 
заметен для невооруженного глаза и проникает достаточно на 
большую глубину металлической детали. Деталь как будто бы ис-
тыкана тонкой иглой. 

Другим видом самопроизвольного разрушения металла явля-
ется межкристаллитная коррозия. Это такой вид коррозии, при ко-
тором разрушение металла происходит внутри него по границам 
кристаллов. Причем визуально деталь остается без изменений. Од-
нако если по детали сильно ударить, то она разлетится на мелкие 
кусочки. В частности, такому виду коррозии подвергаются медные 
сплавы, бронза, латунь, чугун и нержавеющие стали. 

К очень опасным видам самопроизвольного разрушения ме-
талла относится избирательная коррозия. При данном виде корро-
зии разрушение металла происходит внутри него по границам  кри-
сталлов только одного компонента сплава. Например, сплав из 
цинка и меди. 

Представленная выше классификация коррозии металла само 
собой является условной и неполной. Так как существуют и другие 
многочисленные формы самопроизвольного разрушения металла, 
которые лежат между основными видами. 
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