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Рассмотрен процесс глубинного радиального фильтрования в волокновых фильтроэлементах. 
Показано, что при глубинном радиальном фильтровании действие механизмов осаждения частиц  
загрязнений в проницаемом материале зависит от радиального положения очищаемой среды. Полу-
чено решение уравнения Ивасаки для радиального фильтрования.

В настоящее время в технологии порошковой металлургии для изготовления цилиндриче-
ских фильтроэлементов из металлических порошков, проволоки, сеток и волокон получен ме-
тод сухого изостатического прессования [1; 2]. Изготовленные по этой технологии фильтроэле-
менты по сравнению с плоскими обладают большей прочностью при одной и той же поверхно-
сти фильтрования, обеспечивают высокую производительность, обладают более равномерным 
порораспределением, характеризуются легкостью изготовления, монтажа, регенерации и др.

Однако если процессы глубинного фильтрования широко описаны для плоских фильтро- 
элементов [2–5], то для цилиндрических сведения о радиальном фильтровании в литературе от- 
сутствуют. Так, широко применяемое уравнение Ивасаки [6] напрямую не может быть использо-
вано для описания процесса глубинного фильтрования в цилиндрических элементах. Это свя-
зано с тем, что течение загрязненных жидкостей (горюче-смазочных материалов, технических 
жидкостей и др.) в цилиндрических проницаемых материалах (ПМ) имеет некоторые особен-
ности: скорость потока в ПМ цилиндрической формы зависит от их радиуса. Соответственно, 
уравнение Дарси для цилиндрического ПМ в дифференциальной форме имеет вид:
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где vr – радиальная скорость фильтрации в каждом сечении цилиндрического ПМ, м/с; k – коэф-
фициент проницаемости ПМ, м2; p – давление, Па; r – текущая радиальная координата, м.

Радиальная скорость фильтрации vr в каждом сечении цилиндрического ПМ связана с его 
текущей координатой r соотношением:
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где v0 – скорость фильтрации на внутренней поверхности цилиндрического ПМ радиуса r0, м/с.
Уравнение неразрывности в случае радиального одномерного потока в цилиндрических ко-

ординатах имеет вид [7]:
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Подставляя значение vr из (1), получаем дифференциальное уравнение, характеризующее 
распределение давлений в цилиндрическом ПМ:
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Уравнение (4) можно записать и так:
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Интегрирование уравнения (5) приводит к следующему результату:

 = +1 2ln ,p c r c  (6)

где с1 и с2 – постоянные, определяемые из граничных условий.
Если на входе в цилиндрическую перегородку р = р0, а при выходе р = рк, то после подста-

новки этих граничных условий в выражение (6) получим:

 = +0 1 0 2ln ,p c r c  (7)

 = +к 1 к 2ln ,p c r c   (8)

где r0 и rк – соответственно, внутренний и наружный радиус цилиндрического ПМ, м.
Откуда:
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Подставив значение р в уравнение (1), получим:
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Скорость фильтрации на входе в цилиндрическую перегородку (r = r0) составит:
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Рассмотрим течение жидкости в цилиндрическом ПМ. Введем понятие удельной пропускной 
способности перегородки через внутреннюю поверхность S0(r = r0) как отношение производи-
тельности фильтрации v0S0 к высоте Н цилиндрического ПМ:
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Осаждение частиц в ПМ для случая фильтрования в радиальном направлении можно опи-
сать зависимостью Ивасаки [6] в следующем виде:
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где С – объемная концентрация частиц, %; r – радиальное направление движения очищаемой 
жидкости, м; λ – коэффициент фильтрования, м–1, который, очевидно, будет отличаться от коэф-
фициента фильтрования при плоскопараллельном движении [3].

Эффективность осаждения частиц загрязнений в пористой волокновой среде характеризу-
ется следующими параметрами:

вероятностью столкновения η0, равной отношению количества частиц Nc, столкнувшихся  
с единичной преградой (коллектором), к общему количеству частиц N, присутствующих в жидкости:
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вероятностью осаждения α, равной отношению количества частиц Nз, оказавшихся задержан-
ными на коллекторе, к количеству частиц Nc, столкнувшихся с ним:

 
α = з

с
;N

N
 .
 

(17)

Эффективность осаждения определяется параметром η, равным произведению вероятно-
стей столкновения η0 и осаждения α:
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При определении значений вероятности столкновения η0 учитывается роль таких механиз-
мов, как диффузия, прямое столкновение, седиментация и инерция. При этом считается, что:

 η = η + η + η + η0 диф пр ст сед ин,   (19)

где η η η ηдиф пр ст сед ин, , ,   – вероятности столкновения под действиями механизмов диффузии, 
прямого столкновения, седиментации и инерции соответственно.

По данным авторов [8–10], вероятность столкновения в результате действия этих механиз-
мов определяется следующими зависимостями, которые в случае радиального фильтрования  
с учетом изменения скорости фильтрования в радиальном направлении (2) необходимо запи-
сать в виде:

диффузия –

 

2/3
B

диф
0 0

0,9 ;k Tr
dDv r

 
η =  µ 

 
 

(20)

прямое столкновение –
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седиментация –
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где kВ – постоянная Больцмана, равная 1,3804 × 10–23, Дж/К; Т – абсолютная температура, К; 
μ – динамическая вязкость очищаемой жидкости, Па⋅с; d – диаметр частиц загрязнений, м;  
D – диаметр волокна, м; ρт и ρж – соответственно, плотность частиц загрязнений и очищаемой 
жидкости, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/c2.

Пусть поток очищаемой жидкости Q со взвешенными в ней частицами загрязнений движется 
в пористой среде в направлении координаты r и его концентрация на радиальной поверхности 
r = r0 равна С0. Частицы загрязнений, проходя через элемент объема пористой среды толщи-
ной Δr, осаждаются на единичных коллекторах, и их концентрация на радиальной поверхности  
r + Δr уменьшается и оказывается равной С – ΔC (рис. 1).

Объем осажденных частиц Vв в единицу времени на единичном волокновом коллекторе 
длиной l и диаметром D равен:

 = η α πв 0 .rV v lDС   (24)

Количество волокновых коллекторов в элементе объема ΔV равно:
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где Н – высота фильтроэлемента.
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Тогда объем осажденных частиц в элементе 
объема ΔV равен VвN и связан с изменением кон-
центрации загрязнений в текущей жидкости на по-
верхности r + Δr равенством:

                          ( )− − ∆ = в .QC Q С С V N                      (26)

Учитывая, что = π2rQ v rH , используя выраже-
ния (24), (25) и при этом полагая, что ΔС → 0 и Δr → 0,  
получим:
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Тогда коэффициент λ, входящий в уравнение 
(15), для волокновой пористой среды соответ-
ственно равен:
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Представим выражение (27) в виде:
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Перепишем выражение (29) в интегральном виде:
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Решение уравнения (30) с учетом зависимости η0 от радиальной координаты r(19) – (23) 
можно представить в следующем виде:
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где
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Таким образом, решение уравнения Ивасаки для радиального фильтрования можно пред-
ставить в виде:
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Полученные выражения показывают, что при глубинном радиальном фильтровании действие 
механизмов осаждения частиц загрязнений в ПМ зависит от радиального положения очищаемой 
среды. Так, вероятность столкновения частиц загрязнений с волокновым коллектором при росте 
радиальной координаты увеличивается под действием механизмов диффузии и седиментации, 
уменьшается под действием механизма инерции и не зависит от прямого столкновения.
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RADIAL DEEP FILTRATION IN FIBER FILTER ELEMENTS
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The process of deep radial filtration in fiber filter elements is considered. It is shown that during deep radial 
filtration, the action of the mechanisms of sedimentation of pollutant particles in a permeable material depends  
on the radial position of the medium being cleaned. A solution of the Iwasaki equation for radial filtering is obtained.
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ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ  
НА ОСНОВЕ АЛЮМОФОСФАТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ БОРНОЙ КИСЛОТОЙ,  
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Исследованы особенности получения высокодисперсных порошковых наполнителей на основе 
алюмофосфатов, модифицированных борной кислотой, для электроуправляемых жидкостей (ЭРЖ). 
Изучено реологическое поведение ЭРЖ, содержащих 20 мас.% наполнителей, в синтетическом масле 
Mobil, в постоянном электрическом поле напряженностью 0,5–3,5 кВ/мм. Отмечено, что содержание  
и состояние бора в структуре термообработанного безводного алюмофосфата влияет на фазовый 
состав образцов. Установлена зависимость ЭР активности ЭРЖ от содержания модификатора  
в алюмофосфатных порошковых наполнителях, полученных различными способами.

Введение. Электрореологический (ЭР) эффект представляет собой быстрое обратимое из-
менение вязкости дисперсий порошков поляризующихся материалов в диэлектрических жид-
костях при наложении внешних электрических полей [1; 2]. Такие жидкотекучие материалы 
(электрореологические жидкости, ЭРЖ) могут стать важными элементами при создании элек-
троуправляемых устройств, основанных на контролируемом сопротивлении приложенной силе  
в космической технике, робототехнике, медицине. Они проявляют управляемый быстрый отклик 
на воздействие поля в демпферах, сцеплениях, клапанах, захватах, элементах прецизионного 
позиционирования, тактильных устройствах и др. [3].

Существенное значение для ЭР эффекта имеют химическая природа и структурная органи-
зация материала дисперсной фазы ЭРЖ. В отсутствие электрического поля ЭРЖ ведут себя как 
ньютоновские или псевдопластические жидкости. В электрическом поле за счет структурирова-
ния дисперсной фазы формируются цепочечные структуры вдоль направления поля, что при-
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