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The article views the results of laboratory studies the nature of the penetration depth of the strains in the soil 
depending on the tire tread of the wheels and the load on them.
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S F h 
[ 2] [ ] [cm] [ ] [cm] [ / 3]

-
-
-

 3 25 17 3,5 0,14 1,47 

0,1725 6 25 34 4,5 0,18 1,57 

 9 25 52 5,5 0,22 1,69 

-  3 25 17 3,0 0,12 1,42 

0,1715 6 25 34 4,0 0,16 1,51 

 9 25 52 5,0 0,20 1,63 

-

-

 3 25 59 6,5 0,26 1,53 

0,0506 6 25 118 8,5 0,34 1,57 

 9 25 178 9,5 0,38 1,66 
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