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Рисунок 2 – Емкости для тепловой обработки технологических сред, используемые 
на ОАО «Кобринский маслодельный-сыродельный завод» (а), и узел нагрева  

“теплоносителя, подаваемого в тепловую рубашку аппарата, предназначенного 
для пастеризации молочных смесей на ОАО «Борисовский молочный комбинат» (б) 

 
Приведенные перспективные области примеры использования ПФМ по-

дтверждают их высокую эффективность применения на производствах АПК. 
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Аннотация. Дано описание требований к воздуху, поступающем у на 

аэрацию ферментационной среды процессе производства пекарских дрож-
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жей, приведены способы его стерилизации. Предложен перспективный ма-
териал для изготовления фильтроэлементов для стерилизации воздуха. 

Ключевые слова: пекарские дрожжи, аэрация, стерилизация воздуха, 
фильтрующие материалы для стерилизации воздуха. 
Хлеб является продуктом первой необходимости и играет важную 

роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. В хлебопе-
чении для разрыхления теста используются прессованные и сушеные 
дрожжи, которые вырабатывает дрожжевая промышленность. Хлебопека-
рские дрожжи применяют также в витаминной промышленности, как сы-
рье для получения витаминов D и В2, в медицинской – для получения ряда 
лекарственных препаратов, нуклеиновых кислот и различных ферментов, 
в микробиологической – для приготовления питательных сред, в сельском 
хозяйстве при выращивании молодняка крупного рогатого скота, на пти-
цефермах и в рыбоводных хозяйствах. 
При выращивании дрожжей по прогрессивной технологии требуется 

непрерывная подача стерильного воздуха в ферментаторы, на аэрацию 
ферментационной жидкости. Атмосферный воздух, подаваемый в фер-
ментатор, не только снабжает растущую культуру кислородом, но и отво-
дит газообразные продукты обмена и физиологическое тепло, выделяемое 
микроорганизмами в процессе развития, позволяет достигать однородно-
сти микробной суспензии, увеличивает скорость массопередачи и пере-
мешивания жидкой питательной среды.  
В воздухе, поступающем на аэрацию ферментационной среды, содер-

жится значительное количество микроорганизмов (до нескольких тысяч 
клеток в 1 м3). Поэтому недостаточная очистка воздуха, подаваемого на 
аэрацию, может являться причиной увеличения численности этих бакте-
рий в культуральной жидкости. Совместное культивирование хлебопекар-
ских дрожжей с бактериями, характерными для дрожжевого производст-
ва, тормозит размножение дрожжей и ухудшает их бродильную актив-
ность. Это выражается в снижении накопления биомассы и, следователь-
но, снижении выхода дрожжей, подъемной силы и мальтазной активно-
сти. Некоторые виды бактерий ухудшают стойкость дрожжей при хране-
нии. В связи с тем, что атмосферный воздух, подаваемый в ферментаторы 
для аэрации культуральной жидкости, является основным источником 
инфицирования дрожжей, его необходимо подвергать стерилизации. 
Основным требованием, предъявляемым к технологическому воздуху 

в процессе аэробной ферментации, является отсутствие в нем микрофло-
ры (стерильность) [1]. Указанная цель может быть достигнута нескольки-
ми способами, которые основаны на двух принципах: уничтожение мик-
роорганизмов или их отделение. В промышленном производстве микро-
биологической продукции практически не встречаются случаи стерилиза-
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ции воздуха, основанной на первом принципе в чистом виде (использова-
ние повышенной или пониженной температур, ультрафиолетового или 
ионизирующего излучения, фенол- и ртутьсодержащих агентов), из-за не-
достаточной эффективности, трудности технологического оформления 
и/или высокой себестоимости реализации [2, 3].  
В настоящее время наиболее эффективным, экономичным, универса-

льным и надежным способом тонкой очистки воздуха является фильтра-
ция, соответственно, этот метод и получил наибольшее распространение 
для стерилизации технологического воздуха. 
В свою очередь, предпочтительным фильтрующим материалом для 

использования в устройстве для стерилизации воздуха являются порош-
ковые фильтрующие материалы (ПФМ), которые в состоянии обеспечить 
требуемую тонкость очистки. Наиболее применяемым исходным матери-
алом для изготовления таких ПФМ являются титановые порошки [4]. 
Порошковая металлургия в республике позволяет сегодня создавать на 

основе ПФМ из порошков титана устройства для стерилизации воздуха 
производительностью от нескольких литров до 500 м3/ч. На рисунке пред-
ставлен внешний вид устройства производительностью 5 м3/ч. 

 

 
Рисунок – Внешний вид устройства для стерилизации воздуха  

производительностью 5 м3/ч 
 
Фильтры для стерилизации воздуха на основе порошков титана прош-

ли успешную апробацию на ОАО «Пивоваренная компания Аливария» 
(г. Минск), АО «Вектор Медика» (г. Новосибирск), ООО «Двинский бро-
вар» (г. Витебск). 
Предполагается, что разработка и внедрение фильтроэлементов для 

стерилизации воздуха в процессе производства пекарских дрожжей на 
ОАО «Дрожжевой комбинат» (г. Минск) позволит увеличить длитель-
ность хранения прессованных дрожжей не менее, чем на 5–10 суток, улу-
чшить их подъемную силу не менее, чем на 5–15 % и повысить мальтоз-
ную активность не менее, чем на 5–10 %. 
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Износостойкость рабочих поверхностей деталей машин обеспечивается 

применением современных способов упрочнения, использующих концентри-
рованные потоки энергии [1, 2]. Одним из них является магнитно-
электрическое упрочнение (МЭУ), обеспечивающее многослойное нанесение 
износостойких покрытий из ферромагнитных порошков (ФМП) [3]. Дефек-
тами, снижающими износостойкость формируемых поверхностных слоев, 
является их шероховатость и разнотолщинность [3, 4]. 
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