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ХЛАДАГЕНТ TbCu2 ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
РЕФРИЖЕРАТОРОВ 

 
Активное изучение в последние десятилетия новых магнитных 

материалов на основе редкоземельных металлов связано с обнару-
жением в них широкого разнообразия магнитных фазовых превра-
щений и высокого значения магнитокалорического эффекта. Пер-
спективным для использования в качестве рабочего тела 
рефрижератора в криогенной области температур является сплав 
TbCu2. Антиферромагнитное упорядочение в нем сопровождается 
гигантским обратным магнитокалорическим эффектом 
∆S=11.5 Дж/кг К в магнитном поле до 7Т и существенной хладоем-
костью RC=339 Дж/кг. Такого типа рабочие тела с обратным магни-
токалорическим эффектом могут существенно упростить конструк-
цию и уменьшить тепловые потери на конструктивных элементах 
магнитных криогенных рефрижераторов. [1]. 

Нами был синтезирован сплав TbCu2 и проведены исследования 
его магнитных и магнитокалорических свойств, которые при охла-
ждении показали магнитные фазовые переходы из ферромагнитного 
в антиферромагнитное состояние и затем изменение типа антифер-
ромагнитной структуры (рис. 1-2).  
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Рисунок 1 – Изополевая намагниченность образца TbCu2 в зависимости  

от температуры в магнитных полях 0,5 Тл, 1 Тл, 9 Тл, 13,5 Тл. На вставке показан 
вид изополевой намагниченности в магнитном поле 0,01 Тл. 

 

 
Рисунок 2 – Изотермическая намагниченность TbCu2 в магнитных полях  

от 0 до 13,5 Тл. 
 

  Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ и 
РФФИ в рамках научного проекта №Т20Р-204 и № 20-58-00059, со-
ответственно. 
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