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Материалы, окрашенные органическими соединениями и имеющими 

неоднородно уширенные полосы поглощения в области 800 нм, могут 
быть использованы при создании устройств по обработке 
ультракоротких лазерных импульсов ближнего ИК диапазона [1]. 
Представителями таких соединений являются тетраазахлорины (ТАХ) с 
угловым (три(1,2-нафто)-ТАХ) и линейным (три(2,3-нафто)-ТАХ) 
аннелированием нафталиновых фрагментов к тетрапиррольному 
макроциклу [2]. В настоящей работе обнаружено и изучено выжигание 
спектральных провалов в Q1-полосе данных соединений в матрице 
поливинилбутираля (ПВБ) при 5 К под действием лазерного облучения. 
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Спектральные провалы выжженные в Q1-полосе поглощения 

три (1,2-нафто)-ТАХ (а) и три(2,3-нафто)-ТАХ (б) в ПВБ при 5 К 

Обсуждаются и сопоставляются формы спектральных провалов 
производных ТАХ (бесфононная линия, фононное и псевдофононное 
крыло), эффективность выжигания провалов, область спектрального 
проявления фотопродукта, а также возможные механизмы 
фотопревращений красителей под действием лазерного возбуждения. 
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